DZIENNIK
pomiaréw sklerometrycznych mtotkiem Schmidta

OBIEKT: sktad wegla komora wegla li DATA. 2005.2015
ELEMENT: Piyta + zebro strop TYP MLOTKA: N 29
Sandomierz Stowackiego 13 nr 73010
ODCZYTY L Odcz. Sred | Odczyt éredni
Migjsce Kat 1 21 3 4 5 6 Lia sprow Li Li-L$§ (Li-L&)?
1 -80 23125 | 27 30 24 | 28 26,17 2937 |- 1,07 1,14
2 -90 25| 30| 27 31 27| 26 27,67 30,77 0,33 0,11
2 -90 22 | 28] 3 27 25 | 33 26,83 29 93 - 0,51 0,26
4 -80 29132 33 31 30 | 33 31,33 33,37 2,93 8,61
5 -90 28 30| 32 32 21 | 3 29,00 32,10 1,66 2,77
6 -80 30|(24] 26 27 24 | 25 26,00 29,20 - 1,24 1,53
7 -90 23| 26| 26 3 271 25 26,33 2953 |- 0,91 0,82
8 -90 23| 25| 28 23 21 | 23 23,83 2713 |- 3,3 10,93
9 -90 23] 25 23 27 25 | 22 2417 27,47 - 297 8,80
10 ~90 24 | 27| 26 27 30 | 27 26,83 30,03 - 041 0,16
11 -90 221 23]| 30 23 30 | 28 26,00 2920 |- 1,24 153
12 -80 28 |1 35| 28 31 30 | 32 30,67 33,37 2,83 8,61
13 -90 27 |1 26| 35 36 32 | 33 31,50 34,20 3,76 14,17
Wiek betonu dni >1000 z 395,67 - 59,43
L= ZL!
T Th T 3044 Ty 30
S (Li-LsY
SE n-1 - 2,23
V= SL -
- L 5 Vis 7%
Rsr= 14,1 Mpa

& T
R'mit= 44 1 Mpa

Wskazniki jakosci betonu
Kg= 0,69

Klasa bet.B10 V(R)= 19,10%

Jakosc¢ betonu
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