DZIENNIK
pomiaréw sklerometrycznych miotkiem Schmidta

OBIEKT: wezet C.C. DATA: 20.05.2015
ELEMENT: Plyta stropu TYP MEOTKA: N-29
Sandomierz Stowackiego 13 nr 73010
ODCZYTY L Odcz. Odczyt
Miejsce Kat 1|2 ] 3 4 5 | 6 | SredLia |$rednisprow|  Li-L§ (Li-Lsy
1 -90 32(39| 35 38 33 | 41 36,33 39,13 0,09 0,01
-90 37|33 | 35 39 37 |:35 36,00 3900 (- 0,04 0,00
3 -90 33 (33| 31 32 333 3543 3873 |- 0,31 0,10
4 -90 3|37 #1 39 36 | 35 36,50 39,40 0,36 0,13
5 -90 32].351( 31 30 21 |31 31,67 3477 |- 427 18,26
) -90 421 41| 35 40 39142 32,82 4253 2,49 12,16
4 -90 36] 37| 39 41 38| 39 38,33 41,33 2,29 5,23
8 -90 38| 42| 32 31 23|35 3517 37,87 |- 117 1,38
9 -90 35 35| 28 32 [40(37| 3617 39,07 1,25 1,56
10 -90 371 39| 36 38 38 | 32 36,67 39,57 0,53 0,28
11 -90 37| 37| 34 31 38 | 36 35,50 3866 |- 038 0,15
12 -90 33| 34| 41 34 31]132] 3570 3843 [- 061 0,38
13 -90 371 36| 34 34 37} 39 36,17 39,07 0,03 0,00
Wiek betonu dni >1000 z 507,56 - 39,62
e 21 004 s 29
n
> (Li-Ls)
= V = 1,82
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= SL e
Vi= L x100=  465% TA 5%
18
Rsr= 29,7 MPa

R°min= 23,4 Mpa

Wskazniki jakosci betonu
Klasa bet. B 20 Ke= 079

V(R)= 13,00%

Jakosé betonu

dobra
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