DZIENNIK
pomiaréw sklerometrycznych miotkiem Schmidta

OBIEKT: Skiad wegla komora  zuzla DATA: 20.05.2015
ELEMENT: Plyta stropu TYP MEOTKA: N-29
Sandomierz Stowackiego 13 nr 73010
ODCZYTY L Odcz. Odczyt
Miejsce Kat 11 2] 3 4 5 | 6 | SredLlia |érednisprow]| Li-L$ (Li-L§)?
1 -90 27129 | 27 23 25| 28] 26,50 2970 |- 1,00 1,01
2 -90 2127 | 28 27 30 (29| 2867 31,67 0,97 0,93
3 -90 28| 27| 28 30 27 130] 28,33 31,33 0,63 0,39
4 -90 31]129] 29 31 28128 29,33 32,33 1,63 2,64
5 -90 271261 21 31 28| 29| 27,00 30,20 |- 0,50 0,25
B8 -90 23127 | 26 27 25]130( 2633 2953 |- 117 1,38
7 -90 31 31| 28 27 29130 29,33 32,33 1,63 2,64
8 -90 31] 30| 31 28 31128 29,83 32,93 2,23 4,96
g -90 281 27| 30 29 30 ] 31 2917 32,17 1,47 Z15
10 90 211 25| 23 27 28| 28| 2533 28,53 |- 217 4,73
1 -90 271 22| 26 30 24 | 27| 26,00 29,20 |- 1,50 2,26
12 -90 25| 22| 28 27 26281 2600 2920 |- 1,50 2,26
13 -90 25| 27| 28 24 30(27| 26,83 30,03 |- 067 0,45
Wiek betonu dni >1000 z 399,15 - 26,06
. D ki
L§= = 30,70 L 31
n
> (Li-Ls)
St V P 1,47
SL
Vi= —x100= 4.80% V= 5%
Ls
Rér= 16,1Mpa

R"’min= 12,56 Mpa

WoskazZniki jakosci betonu
K= 681038
Klasa bet. B 12,5

V(R)= 13,60%
Obecna klasa betonu B 12,5 Jakos¢ betonu
Srednia
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