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. Przedmiot opracowania.
. Cel opracowania ekspertyzy.

. Zakres opracowania ekspertyzy.

Podstawa formalno — prawna opracowania ekspertyzy.

. Podstawa merytoryczna i literatura do opracowania ekspertyzy.

Zastrzezenia i uwagi.
Skroécony opis techniczny obiektu — ,,sktadu wegla” przy budynku mieszkalnym.
Ocena stanu technicznego poszczegélnych elementdw i catego obiektu.

Wplyw istniejacych uszkodzen na bezpieczenstwo konstrukcji, ludzi i mienia,

10. Badania sklerometryczne wytrzymatosci na sciskanie betonu w stropach.

10.1. Warunki, metodyka badan i sposobu opracowania wynikéw.
10.2. Zestawienie wynikéw badan sklerometrycznych i obliczen wytrzymatosci betonu
na sciskanie w badanych elementach.

11.Przyczyny zaistnialych zjawisk — uszkodzen elementéw obiektu.

12.Wnioski i1 zalecenia.

13.Sposéb usunigcia zagrozen.

14.Zataczniki - dzienniki badan sklerometrycznych, rzut poziomy i przekroje pionowe.

15.Dokumentacja fotograficzna.



